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Р Е Г Е Н Е Р А Ц І Я Т Р А Ф А Р Е Т Н И Х С Ї Т О К 

Коли з трафаретних форм друкують порівняно невеликі тира-
ж і і с ітка-основа з а л и ш а є т ь с я непошкодженою, то її можна вико-
ристати повторно, попередньо видаливши з неї з апол імеризований 
копіювальний шар . Ц я операція досить складна і потребує зде-
більшого застосування агресивних середовищ і речовин. Наприк-
лад , д л я видалення задубленого копіювального ш а р у на основі 
П В С або ж е л а т и н и необхідно використовувати такі сильні окис-
лювачі , як марганцевокислий калій, хлорне вапно та перекис вод-
ню, або гарячий розчин їдкого лугу [1]. 

Н а з в а н і речовини не т ільки небезпечні для працюючих, але 
можуть руйнувати р а м к у трафаретно ї форми ( їдкий луг руйнує 



дюраль , алюміній, з яких часто роблять рамки д л я т р а ф а р е т н и х 
ф о р м ) . 

У зв ' я зку з широким використанням фотополімерного копію-
вального шару ( Ф П К Ш ) на основі водорозчинного сополіаміду 
[2] д л я виготовлення т р а ф а р е т н и х форм необхідний простий і ви-
сокоефективний спосіб регенераці ї т р а ф а р е т н и х сіток. Н а м вда-
лося створити розчин, до с к л а д у якого входять суміш етилового 
та бензилового спирту і як основний компонент — бензофенон. 

Вплив складу розчинника та 
концентрації бензофенону па 
швидкість видалення запо-

лімеризованого ФПКПІ: 
1 — розчин б е н з о ф е н о н у в 
етиловому спирті ; 2 — суміш 
бензилового і етилового спир-
тів (і : 1); 3 — розчин бензо-
фенону в суміші спиртів (1 : і ) . 

4 а 12 16 С ваг % 
Розчин бензофенону в етиловому спирті 

Ю 20 ЗО 40 50 60 С об % 
Розчин бензилового спирту В етиловому спирті 

4 <3 12 16 Сваг'о 
Розчин бензофенону в суміші спиртів / / • / / 

Як показали досл ідження , на швидкість видалення заполіме-
ризованого ФГІКШ впливає як концентрація бензофенону в роз-
чині, т ак і співвідношення етилового та бензилового спирту. 

З рисунка видно, що швидкість видалення запол імеризованого 
Ф П І \ Ш зростає зі зб ільшенням концентраці ї бензофенону (кри-
ві 1, 3 ) . Але у випадку використання розчину бензофенону т ільки 
в етиловому спирті (крива 1), час видалення запол імеризованого 
Ф П К Ш досить значний і становить 25 . . . ЗО хв (при оптимальній 
концентраці ї бензофенону) . 

Розчин бензофенону в суміші етилового і бензилового спирту 
(1:1) діє м а й ж е в 10 раз швидше (крива <3), час видалення 
Ф П К Ш — 2 . . . З хв. Суміш указаних спиртів (1:1) без домішок 
бензофенону діє значно повільніше (крива 2). 
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Прискорення процесу руйнування запол імеризованого Ф П К Ш 
пояснюється сенсибілізуючою дією бензофенону на деструкцію 
полімеру (розрив ланцюг ів ) . Як відомо, цей процес в ідбувається з 
ще б ільшою швидкістю, я к щ о в полімері присутні карбонільні 
групи [3]. С а м е до таких полімерів н а л е ж и т ь водорозчинний полі-
амід. 

У результат і проведених досл іджень виявлено оптимальний 
с к л а д розчину д л я видалення з т р а ф а р е т н и х форм заполімеризо-
ваного Ф П К Ш : етиловий спирт — 450 . . . 550 мл; бензиловий 
спирт — 4 5 0 . . . 5 5 0 мл; бензофенон — 1 5 0 . . . 2 0 0 гр. 

Відмиту від ф а р б и т р а ф а р е т н у форму занурюють у розчин на 
дек ілька хвилин, а потім протирають ж о р с т к о ю щіткою (до пов-
ного видалення запол імеризованого ФГІКШ) і промивають водою. 

Розроблений спосіб регенераці ї т р а ф а р е т н и х сіток поліпшує 
умови праці та п ідвищує її ефективність. Розчин не виявляє руй-
нівної ді ї як на рамку т р а ф а р е т н о ї форми, так і на сітку-основу. 

П р а к т и к а п о к а з а л а , щ о при цьому способі капронові сітки мож-
на використати б ільше 10 раз , що дає значний економічний ефект, 
враховуючи їхню високу вартість і дефіцитність. 
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The author considers the method of r egene ra t i ng the stencil forms in the 
benzophenone alcohol solut ion. The optimal solution composit ion for r emoving 
the polymerized photopolymer copying layer on the basis of soluble sopolyamide, 
is given. 
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